
ESTATION DE TEST
CERTIFICATE OF TEST

SELON LA NORME NF D 60-013 : Juin 2006
OF STANDARD NF D 60-013 : June 2006

Demandeur:
Client:

CAMIR,A FABRICS
Meltham Mills, Meltham

HD9 4AY West Yorkshile

Descrintift
Informàtion Revêtement:

Covering :

Le(s) produit(s) remplit (remplissent) les exigences des normes ou règlements techniques particuliers actuellement en vigueur:
The Productfills the requiremenls ofthe standards or technical payments particular currently intoforce:

NF D 60-013 - Juin 2006 : Protocole d'évaluation de l'allumabilité des meubles rembourrés
Source d'allumage équivalente à un coussin de papier de 20 g enflammé

1'rotocol for assessment of the tgnitability of upholstered furn iture
Ignition son.ce equivalente to o burning 20 g paper cushion

Article AM 18 : Instruction technique relative au compoftemenl au feu des sièges rembounés.
'l'echnicol instruclion relating to the behavror in fre of the stuffed seats.

Le(s) produit(s) ci-dessous réferencé(s):
The product referred below ;

ReSKU 2.0

I{eSKtJ2.0, woven-64'lorecycletlwoll+25y"filax+ll%RecycledN1,lon-615g/m,-Touscoloris

Intercalaire :

Inlerliner:

Rembourrage : Assise et dossier: Mousse de Polyuréthanne CMHR - 35 Kg/m3

Foam:

Conclusion:
Conclusion:

Auvudesrésultatsd'essaisconsignésdansle(s)rapport(s)d'essai(s)FCBAN" FE21-0t3t-079t,F821-0t3t-0793,F824-0131-0795
Ivithin sight of the test results consigned in the repoil of test FCBA
délivré Ie mardi f .iuin 2021
delivered:
Résultat :

E'ossociuti,orc référencée ci*r{ess l,us

!)€ t"fû yw? a rî ce tle I u 

im,çtr êdc{ iû i.â

s$tts.fftit ri {u norwe NP' ls 6t-{,}13 et est conforme flux exigences tle
tecknique de I'uytic[e Ae,f XE lîîodijié {,4rrêté du 6 mars 2006}

I9B0 (modifié) : Atuf I8
La présente ATTESTATION DE TEST a été établie pour l'échantillon dont les résultats d'essais ont été consignés dans le rapport référencé ci-dessus. Elle ne peut en aucun
cas caractériser une constance de qualité de fabrication. FCBA ne peut assurer que le produit n'a lait I'objet dlucune modifùàtion et qu'il demeure fabriqué et commercialisé
suivant les mêmes caractéristiques que I'échantillon présenté dans le rapporl ci-àessus.

presenl reporl.
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